1、 品牌采用清单中约定的品牌,即立邦、多乐士、富思特、亚士。
2、 样品要求为：金刚砂固化剂面层完成后成型的小样，能体现出颜色、光泽等；铠装缝报价时备注品牌及相对应的品牌系列、参数、规格等要求。
3、 外地企业投标：按照“渝建发【2016】22号”文规定，重庆市外建筑企业在投标前必须办理好入渝信息报送，并在开标时出示分支机构入渝登记证明。拟投入本项目的项目班子人员必须是已在分支机构登记的人员（须提供有效的分支机构入渝登记证及登记的人员名单复印件）。
4、 产品符合国家金刚砂耐磨骨料(JC/T906-2002;GB18582-2008)及锂基液体液化剂（JC/T2158-2012）地坪涂料技术标准和环保标准，中标单位现场材料抽检不合格将停止其中标资格，并按照中标总金额5倍给予处罚。
[bookmark: _GoBack]5、地坪漆生产厂家产品提供检测报告或者甲方抽检报告指标必须符合国家标准。

